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Observaciones sobre la
utilizacion de disolventes en
tareas de conservacion

Este articulo es una llamada de atencion a los restauradores sobre los peligros que pueen

presentar los disolventes, no sélo para los materiales tratados sino también para aquél que

los utiliza. A continuacion se explica como reducir estos riesgos.

Liliane Masschelein-Kleiner

Traduccion: Begofia Gonzdlez

a limpieza de una obra de arte es siempre

una operacion que siempre conlleva ries-

gos. El equilibrio adquirido por el objeto
con el paso de los afios se rompe bruscamente. Se
introducen sustancias extrafias que muchas veces
son agresivas; al retirar barnices y repintes, quedan
expuestas a la luz y a la polucién capas que antes es-
taban protegidas; pequefias moléculas sensibles a los
disolventes corren el riesgo de ser eliminadas, etc.

TABLA 1. Propiedades de los disolventes

La mayorfa de los restauradores comparten hoy en
dfa la conviccidn de que esta intervencidn necesita
de la mayor prudencia y que sélo hay que llevarlas a
cabo por motivos graves si los dafios atentan contra
la integridad estética de la obra, si hay dafios causa-
dos por el barniz o el repinte a los materiales origi-
nales (levantamientos, decoloraciones, ...).

Ya hemos descrito las propiedades de los principales di-
solventes!. El objetivo de este articulo es llamar la aten-
cidn sobre los riesgos implicitos en la utilizacién de disol-
ventes, no solo para los objetos tratados sino también
para los restauradores. Esperamos que se comprenda
mejor la seleccién que proponemos con el fin de redu-
cir al minimo, o al menos controlar, estos riesgos.

CLASIFICACION DE LOS DISOLVENTES

A rafz de nuestros estudios precedentes, los princi-
pales criterios de seleccién de los disolventes a to-
mar en consideracién son el poder de penetracion,
la cantidad y duracién de retencién en los cuerpos
porosos y su poder disolvente vinculado a las inte-
racciones especificas que se pueden establecer con
los solutos. Sobre estas bases, proponemos la si-
guiente clasificacion:
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ACCION DE LOS DISOLVENTES
Limpieza superficial

Una atmdsfera contaminada deposita sobre los objetos
una capa de depdsitos que contienen en la mayorfa de
los casos materias grasas, nicotina, sales minerales, etc.

Tradicionalmente, esta suciedad se limpiaba con la ayu-
da de saliva?, jugo de patata, de cebolla y de otras hor-
talizas. Estos productos reaccionan gracias a su conteni-
do de enzimas y de sustancias tenso-activas. Su accion
moderada deja en la mayoria de los casos una bella su-
perficie respetando el barniz. Pero aun asf, presentan el
inconveniente de dejar sobre el objeto residuos con un
peligro potencial: bacterias, proteinas, mucopolisacdri-
dos, sales minerales, etc. En los casos en los que la su-
perficie admita tratamientos acuosos (sin blanqueamien-
tos del barniz ni se reblandecimiento de la pintura o de
la preparacion) recomendamos utilizar preferentemente
agua desmineralizada adicionada con una pequefia can-
tidad (una gota por litro) de tensoactivo no idnico. La
limpieza continuard con un tratamiento al agua pura y
con un esmerado secado con algoddn seco.

Las sustancias tenso-activas hay que utilizarlas con
mucha delicadeza y hay que poner hincapié en elimi-
narlas completamente. Son sustancias muy poco vo-
latiles que atraen el polvo. Tienen tendencia a acu-
mularse en los interfaces, es decir, en la superficie de
los meniscos de los capilares, lo que puede retrasar
la evaporacion de los disolventes eventualmente pre-
sentes. A largo plazo, pueden ejercer un efecto deca-
pante en las capas pictdricas.

En contra de la opinidn general, hay que decir que el
empleo de agua adicionada con amoniaco tampoco
carece de riesgos. El amoniaco puede provocar la
formacion de un sedimento3. El azuleamiento de
ciertas pinturas se ha atribuido a microcristales de
sulfatos de amonio formados en atmdsferas cargadas
de SOy, lo que es frecuente en las ciudades.

El amoniaco cataliza, ademds, la hidrdlisis de los acei-
tes y de las resinas que constituyen el barniz y la capa
pictdrica. Y por dltimo, algunos pigmentos son tam-
bién sensibles a él (ver Tabla 3).

No se pueden emplear disolventes a base de agua en
esculturas policromadas mas que después de haber re-
alizado concienudamente los test necesarios. Numero-
sos materiales pueden no admitirlos: las capas de pin-
tura, las hojas metdlicas y la preparacion contienen a
menudo aglutinantes y colas muy sensibles al agua.

La alimina sirve de soporte a la mayorfa de las lacas or-
gdnicas; su sensibilidad a los dcidos y a las bases se afia-
dird a la de los colorantes en las veladuras coloreadas.

El ultramar, sea natural (lapis-ldzuli) o artificial, es muy
sensible a los dcidos. Segun Gettens y Stout4, incluso
el dcido acético diluido produce una decoloracién
acompafiada de un desprendimiento de sulfuro (H»S).
Sin duda alguna, la utilizacién de disolventes dcidos o
bdsicos es particularmente peligrosa. Es indispensable
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verificar con gran atencién el efecto de estos disol-
ventes antes de utilizarlos.

Por todas estas razones, es preferible limpiar los de-
positos superficiales con disolventes de la categorfa |
o Il, probdndolos en el siguiente orden: isooctano,
white-spirit, xileno, tricloro-etano, diclorometano.

En el caso en que sea necesario utilizar hidrocarburos
aromdticos y halogenados, es siempre necesario pre-
ver la evacuacion de los vapores, ya que son téxicos.

Cuando la suciedad forme una costra dura y espesa,
puede ser ventajoso al inicio de la operacidn ayudar la
accion del disolvente con la accién de un ligero abra-
sivo, como, por ejemplo, tierra de diatomeas. Las ca-
pas inferiores, menos oxidadas, podrdn entonces eli-
minarse mds facilmente utilizando sélo el disolvente.

Estas operaciones deben ir siempre precedidas de
test realizados con lupa binocular;, para verificar la re-
sistencia de la pintura original.

Eliminacion de un barniz resinoso

El levantamiento de un barniz constituye una opera-
cién delicada que debe ser previamente discutida y
justificada.

En la medida de lo posible, habria que evitar limpiar las
pinturas al dleo, sobre todo durante los primeros dece-
nios de su existencia. Durante la formacién de la pelicu-
la, el aceite de linaza propulsa a la superficie moléculas
de pequefio tamafio que forman un exudado momen-
tdneamente sensible a los disolventes: es la sinéresis. La
presencia de estas moléculas es importante para que la
pelicula quede lisa y por tanto para sus calidades &pti-
cas®. Ademds, las reacciones de oxidacién formardn du-
rante unos cincuenta afios otras pequefias moléculas
(como el 4cido acelaico) que es importante conservar
porque desempefiardn el papel de plastificantes.

Las limpiezas intempestivas tendrdn por efecto elimi-
nar todas estas sustancias a causa de su gran sensibili-
dad a los disolventes. La superficie se “desollard” y la
pelicula, una vez seca, presentard una retraccién mds
0 menos acentuada y una gran fragilidad.

Asombra el estado anormalmente desastroso de nu-
merosas pinturas en los paises donde la tradicién de
limpieza se ha desarrollado con rigor desde hace va-
rios siglos. Es necesario concluir que una limpieza sé-
lo se ha de realizar por motivos de fuerza mayor y
que se deben reducir los riesgos al minimo, utilizando
los disolventes menos peligrosos.

Los disolventes de la categoria Il presentan un abani-
co de posibilidades que dan buenos resultados en la
mayorfa de las tareas de los desbarnizados. Su pene-
tracion, retencidn y accién son moderadas y garanti-
zan una operacion controlable (ver Tabla 2).

No se puede decir lo mismo del método Ilamado
“re-forming”¢. Consiste en impregnar toda la obra
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TABLA 2. Lista de disolventes

Propésito N° Disolvente

con disolventes de la categorfa |, es decir; con deca-
pantes (dimetilformamida, diacetona alcohol) de ma-
nera que se reblandezca el barniz, que se retira des-
pués facilmente con disolventes menos fuertes.
Aunque haya casos en que sean inevitables, los trata-
mientos generales de toda la superficie de una obra
son siempre muy arriesgados. Cuando estos trata-
mientos comportan ademas disolventes que pueden
tener una accién sobre los materiales pictéricos ori-
ginales (aglutinantes, lacas coloreadas, colas) el riesgo
que se corre se hace injustificable, ain cuando el
desbarnizado se realize con rapidez.

Por otro lado, los razonamientos fundados y la expe-
riencia demuestran que las mezclas complicadas, de
mds de 2 o 3 disolventes, no presentan ninguna ven-
taja. Es falsa la creencia de que los efectos de éstos
se sumen; en la mayorfa de los casos pueden, por el
contrario, contrarrestarse. Hay que sefialar que la
complejidad de las interacciones es tal que es impo-
sible intentar una interpretacion racional y por tanto
prever el efecto de estas mezclas sobre los materia-
les originales.

/Qué decir sobre los “enjuagues” o refrescados? Se
realizan habitualmente para detener la accién de un
disolvente con compuestos poco activos, general-
mente de la categorfa IV, isooctano, white-spirit, etc.

Aspecto negativo: su utilizacidn introduce una nueva
cantidad de disolvente en el cuerpo poroso que
constituye la mayorfa de obras de arte; hay que es-
perar ademds a que se evaporen.

proporcion Categoria

Aspecto positivo: la mezcla se hace menos activa; en
los casos mds favorables, se puede formar un azed-
tropo de evaporacién mds rapida.

Hay que evitar en todo caso la utilizacién de esencias
naturales como la de trementina, la de espliego, etc.
Contienen siempre una proporcién de compuestos
poco voldtiles que quedardn retenidos en las capas
pictdricas. Estas sustancias dejan la pintura untosa y
las particulas de polvo se aglutinan allf durante mu-
chas semanas. Estas esencias tienen tendencia a oxi-
darse y a polimerizarse, lo que provoca, entre otros
efectos, el oscurecimiento de la obra.

Levantamiento de repintes

Las recomendaciones de prudencia hechas para los
desbarnizados tienen en este caso una importancia
mayor. Es la supervivencia misma de la obra la que
puede estar en juego. Eliminar un repinte significa
atacar a la materia pictdrica, reblandecer o degradar
sus aglutinantes. Ademds, a menudo es necesario eli-
minar una capa de repinte mds resistente que la pin-
tura original. En estos casos, el poder de penetracién
de los disolventes reviste una importancia capital, so-
bre todo cuando es necesario tomar la determina-
cién de utilizar los disolventes mds peligrosos, los de
la categorfa I: los decapantes.

Para retirar repintes al éleo, existen dos posibilida-
des: utilizar disolventes a base de amoniaco (ver Ta-
bla 2), o utilizar disolventes a base de dimetilforma-
mida, de accién mds lenta y penetrante.

DOCUMENTO
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TABLA 3. Accion de los acidos y de las bases sobre los materiales pictéricos®

MATERIAL PICTORICO

COMPONENTES

Hemos eliminado voluntariamente las aminas organi-
cas, como la butilamina o la tetiobutilamina. Estas
presentan inconvenientes mayores: a su retencién
larga y elevada, se afiade una penetracién profunda y
una fuerte basicidad e higroscopicidad, lo que las
constituyen como disolventes particularmente corro-
sivos. Ademads son muy tdxicas.

En los casos en que sea necesario emplear un disol-
vente alcalino, preferimos utilizar mezclas que conten-
gan amoniaco. Estos disolventes son menos bdsicos
que la mayorfa de las aminas orgdnicas y su retencién
es cuho menor. Se sobreentiende que, es necesario
previamente asegurarse que los pigmentos presentes
no sufrirdn dafios a causa de la alcalinidad (ver Tabla 3).

AciDos BASES

Las amidas, por lo general menos bdsicas que las
aminas y que el amoniaco, son de accidén mds lenta y
por norma general consiguen reblandecer los repin-
tes espesos frente a los que el amoniaco es poco efi-
caz. Hay que evitar; no obstante, las mezclas con for-
mamida, ya que su retencidn es inaceptable (mds de
10% después de |0 dias con vuelta al punto inicial
después de 40 dfas).

A veces encontramos repintes a base de proteinas.
Las proteinas de huevo y la casefna, sufren con su
envejecimiento desnaturalizaciones que las vuelven
prdcticamente insolubles. Para eliminarlas, es necesa-
rio romper los enlaces peptidicos y degradarlas en
pequefios fragmentos mas facilmente eliminables. Es-
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TABLA 4. Disolventes que no se deben utilizar

DISOLVENTE

ta hidrdlisis necesita la intervencién de un catalizador
acido, que puede a su vez atacar a toda una serie de
materiales pictdricos (ver Tabla 3).

En caso de absoluta necesidad, es posible sin embar-
go utilizar dcidos orgdnicos en una mezcla azedtropa
muy voldtil (ver Tabla 2), lo que limita la penetracidn
y la accién.

Toxicidad

El peligro que presentan los disolventes para los res-
tauradores dependerd no sdlo de su toxicidad intrinse-
ca sino también de la manera en que se utilicen. Todos
los disolventes son peligrosos si se utilizan en grandes
cantidades y/o durante un tiempo prolongado.

Por tanto, se recomienda habituarse a trabajar evi-
tando los contactos cutaneos (utilizar bastoncillos en
lugar de bolas de algoddn, utilizar guantes) y prote-
ger las vias respiratorias (ventilacidn, extractores,
mascarillas). Las precauciones deben ser proporcio-
nales a las dimensiones del objeto que se trata, es
decir, a la cantidad de disolvente en uso. Asf la lim-
pieza de pinturas se hard, por tanto, preferiblemente
con disolventes poco tdxicos, para la extensidon de
superficie a tratar (agua desmineralizada + detergen-
te neutro, white spirit, etc).

En nuestra seleccidn (Tabla 2) hemos intentado in-
cluir disolventes lo menos peligrosos posibles. Nos
hemos basados en los valores MAC (concentracidn
méxima permitida). Es la concentracion media de di-
solvente en el aire ambiente aplicable por una accién
repetida (8 horas por dfa, 5 dfas a la semana) duran-
te toda una vida profesional, que no produce efectos
téxicos y que es necesario no sobrepasar’. Cuanto
mds bajo sea este valor, mds peligroso es el disolven-
te. Por lo general, el valor MAC se expresa en parte
por millén (ppm) (I mglkg, | mi/m3, ..).

INCONVENIENTES PARA EL OBJETO

TOXICIDAD

La mayorfa de los disolventes que proponemos a los
restauradores tienen una MAC superior a 200 ppm.
Sélo hay dos disolventes bastante peligrosos que auin
no se han podido reemplazar: el dicloroetano (MAC
50 ppm) y la dimetilformamida (MAC 20 ppm).

Nosotros empleamos el dicloroetano mezclado con
metanol para eliminar barnices resinosos envejecidos.
Su disolucidn es rdpida y controlable. Ningin otro
disolvente clorado menos téxico da los mismos re-
sultados. Su utilizacién exige una proteccién particu-
lar de las vias respiratorias: ventilacion, extractores,
mascarillas, etc.

Debido a su débil volatilidad, la dimetilformamida,
por el contrario, penetra principalmente por la piel.
Las mucosas son especialmente sensibles a esta sus-
tancia y también el higado. Por tanto es fundamental
evitar cualquier contacto cutdneo y no prolongar la
exposicién.

CONCLUSION

Parece razonable renunciar a los disolventes que re-
presentan riesgos muy altos para el restaurador y/o
para el objeto. En la Tabla 4 se incluye una lista no
exhaustiva.

La mayorfa de los problemas pueden resolverse sin
recurrir a estas sustancias tan peligrosas. Es necesario
no dejarse seducir por la aparente facilidad de em-
pleo o eficacia que puedan presentar momentanea-
mente: los dafios suelen no ser visibles hasta pasados
varios meses. En caso de dificultad es necesario, sin
dudarlo y siempre que sea posible, pedir consejo a
un laboratorio especializado.
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